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４．５．６ 工法 

(1) 外装薄塗材Ｓｉ及び可とう形外装薄塗材Ｓｉは、次による。 

(ｱ) 材料の練混ぜは、仕上塗材の製造所の指定する水の量で均一になるように行う。た 

だし、溶剤系の下塗材の場合は、仕上塗材の製造所の指定する量の専用薄め液で均 

一になるように行う。 

(ｲ) 下塗りは、だれ、塗残しのないように均一に塗り付ける。 

(ｳ)  主材塗りは、次による。 

(a)  吹付けの場合、見本と同様の模様で均一に仕上がるように、仕上塗材の製造

所の指定する吹付け条件により吹き付ける。 

(b)  ローラー塗りの場合、見本と同様の模様で均一に仕上がるように、所定のロ

ーラーを用いて塗り付ける。 

 
 

 


